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Eflorescencija je

A CRH COMPANY

nepredvidiva prirodna pojava.
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Sta je efloresencija?

Eflorescencija, odnosno
iscvetavanje betona, je pojava
koja se manifestuje u vidu belih
ili smedih mrlja ili naslaga na
povrSini betona i maltera.
Uglavnom se javlja u prolece i
jesen usled varijacija vlaznosti i
temperature vazduha.

Na $ta utice efloresencija?

Eflorescencija utiCe samo na
spoljasnji izgled betonskih
proizvoda, a ne na njihovu
Cvrstocu, otpornost ili trajnost.
Posle odredenog vremena
koriS¢enja poplocanih povrSina,
eflorescencija se smanjuje i
trajno nestaje.




Faktori koji utiCu na pojavu efloresencije su:
prekomerna vlaznost i smenjivanje vlaznog i suvog vazduha tokom
skladitenja i nakon ugradnje
infiltracija vode iz zemljista
visok sadrZaj cementa u recepturi
upotreba tvrde ili prljave vode
upotreba prljavih agregata
upotreba krecnjackih dodataka ili dodataka sa visokim sadrZajem alkalija
visoka poroznost betona
prljava radna oprema (Sare, oplata, palete za skladiStenje)

skladiStenje na otvorenom na promaji, sa varijacijama u temperaturi i
vlaZnosti, bez razdvajanja proizvoda

Preventivne i korektivne mere:

- eliminisanje gore navedenih faktora uticaja

« upotreba aditiva za beton za povecanje nepropusnosti i otpornosti
povrSina

« prilikom skladistenja

- razdvajati redove proizvoda

- proizvode na paleti zasititi vodom i omotati stre¢ folijom
- tretman eflorescencije nakon ugradnje:

- mehanicki, odnosno ¢etkanjem ili peskarenjem sitnim peskom (suva
metoda)

- hemijski, npr. sa rastvorom hlorovodoni¢ne kiseline 1:20 do 1:10 ¢ime se
sprecava formiranje novih iscvetavanja

- pranje vodom, istovremeno sa ¢etkanjem.

U prvih 4-6 meseci izbegavati pranje plo¢a parom,
vodom ili vazduhom pod pritiskom!!!
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